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Rys. 3 Zabezpieczenie stali zbrojeniowej i wypetnienie ubytkdow

Odsfoniety, skorodowany pret zbrojeniowy

Oczyszczony z produktow korozji i odtfuszezony pret zbrojeniowy
Mineraina ochrona przed korozjq (I warstwa) — Ceresit CD 30

Mineralna ochrona przed korozjq (Il warstwa) — Ceresit CD 30

Warstwa kontaktowa z Ceresit CD 30

Wypetnienie gruboziarniste: Ceresit CD 25 / CD 26

Wyrownanie wypefnienia przez wyszpachlowanie materiafem
drobnoziarnistym (przy gfebokosci nierwnosci do 5 mm) — Ceresit CD 24
Wierzchnia powfoka ochronna: Ceresit CT 44 lub Ceresit CR 166
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